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样品名称： 浸渍胶膜纸饰面胶合板（ENF级） 

型号、规格： 600×600×18（mm）       

样品等级： 合格品 

商标： 红棉花 

委托单位： 肇庆市耀东华装饰材料科技有限公司 

检测类别： 委托检测 
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报告随机号：MCY7655 

产 品 名 称  浸渍胶膜纸饰面胶合板（ENF级） 
生产日期 /  

有效日期  
------/------ 

 型号、规格  600×600×18（mm） 编号 /批号  ------/------ 

等级  合格品 商标  红棉花 

受 检 单 位  ------ 
检测单号 /  

抽样单号  
039133/------ 

受 检 单 位  

地 址  
------ 检测类别  委托检测 

委 托 单 位  肇庆市耀东华装饰材料科技有限公司 抽样地点  ------ 

生 产 单 位  肇庆市耀东华装饰材料科技有限公司 抽样基数  ------ 

生 产 单 位  

地 址  
肇庆市四会市大旺大道39号 

来样方式  

送 /抽样者  

委托方送样 

------ 

样 品 数 量  5块 
到样日期  

抽样日期  

2025年03月18日 

------ 

样 品 状 态  完好 签发日期 $签发时间$ 

检 测 依 据  

GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》  

GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 

HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求  人造板及其制品》  

判 定 依 据  ------ 

检 测 结 论  

本次委托检测共检12项，所检项目全部符合检测依据的要求。 

 

 

 

 

(检验检测专用章) 
#封面签#                                          

$签发时间$   

备 注  
1、 样品描述：浸渍胶膜纸饰面胶合板； 

2、 样品信息由委托方或受检单位提供。 

批准：  #签发签# 审核：  #审核签# 主检：  #主检签# 

2025年04月18日

2025年04月18日
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序 

号 
检 验 项 目 标  准  要  求 单 位 

检 验 

结 果 

单 项 

判 定 

1 含水率 4.0～16.0 % 6.9 合格 

2 

胶

合

强

度 

平均木材破坏率 ------ % 12 

合格 

试件总数 36个 ---- ---- 

有效试件数 不低于试件总数的一半 个 36 

合格试件数 

平均木材破坏率≤80%时， 

单个合格试件强度≥0.70MPa 
个 

35 

平均木材破坏率＞80%时， 

强度指标相应降低0.20 MPa 
---- 

合格试件数与有效试件数

总数之比 
≥90 % 97 

3 表面胶合强度 ≥0.60 MPa 0.95 合格 

4 表面耐划痕 ≥1.5N表面无大于90%的连续划痕 ---- 符合 合格 

5 
表面 

耐磨 

磨耗值 ≤80 mg/100r 48 

合格 表面 

情况 

图案 磨100r之后留有花纹且不露底 ---- 符合 

素色 磨350r以后应无露底现象 ---- ---- 

6 表面耐干热 
达到4级以上 

（5级最好，1级最差） 
级 4 合格 

7 表面耐污染腐蚀 

图案 
达到5级以上 

（5级最好，1级最差） 
级 

5 

合格 

素色 
达到4级以上 

（5级最好，1级最差） 
---- 

8 表面耐冷热循环 无裂纹、鼓泡、变色、起皱等 ---- 符合 合格 

9 表面耐龟裂 
达到4级以上 

（5级最好，1级最差） 
级 5 合格 

10 表面耐水蒸气 
达到4级以上 

（5级最好，1级最差） 
级 5 合格 

11 
甲醛释放量 

（气候箱法） 

E1 级：≤0.124 

mg/m
3
 

---- 

合格 E0级：≤0.050 ---- 

ENF级：≤0.025 0.017 

12 总挥发性有机化合物(TVOC) ≤0.50  mg/m
2
·h 0.02 合格 

注：1、检测结果及单项判定栏中的“----”代表“不适用”； 

    2、甲醛释放量（气候箱法）方法检出限为0.005 mg/m
3；TVOC的方法检出限为0.010 mg/m

3。 
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样品图片： 
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附注： 

 

试验地点 广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号    

委托单位地址及邮编 肇庆市四会市大旺大道39号  

抽样程序（如适用） / 

偏离标准方法的说明 

（如适用） 
/ 

检测结果不确定度说明 

（如适用） 
/ 

分包项目及分包方 

（如适用） 
/ 
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